Diferente intre cornier laminat si cornier ambutisat
Cornierul din otel este un produs metalurgic cu utilizare la scara larga. In general in cadrul confectiilor si constructiilor metalice se utilizeaza cornier laminat din otel cu laturi egale sau inegale. In functie de specificul produselor ce trebuie realizate, se poate utiliza si cornier executat din tabla indoita la rece pe abkant industrial. In general cornier-ul indoit la rece se utilizeaza atunci cand laturile acestuia trebuiesc gaurite, aceasta operatiune executandu-se inainte de ambutisare, cand tabla este plana.
In figura de mai jos puteti vedea principalele diferente de fabricatie intre cornier laminat la cald si cornier ambutisat la rece:
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